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섬유복합구조체 여과성능 소재의 공기투과도 평가 (6건)
Ÿ 필터의 공기투과도(Air Permeability)는 규격 KS K ISO 9073-15:2009에 따라 단위면적 당 단위 압력의 

공기를 수직 통과하여 흐르는 공기의 양을 측정하였으며, 시험면적 20㎠, 시험압력 200 ㎩로 10회 시험하

였음. 시험 결과는㎜/s로 표기하여 공기투과도를 확인함.

Ÿ 섬유복합구조체 여과성능 소재의 공기투과도 결과는 다음과 같음.

 

[ 공기투과도 시험 장비 ]

[ 공기투과도 시험 결과 ]

구분

Air permeability (㎜/s) @ 200㎩

평균

시

료 

#2

 #1 집진필터 44.5

 #2 집진필터 38.6

 #3 집진필터 153 

 #4 집진필터 208

 #5 집진필터 209

 #6 집진필터 225

* (재)FITI시험연구원 신뢰성연구센터에서 시험한 결과임


