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안전보호 원단의 컷절단 저항 평가 (30건)
Ÿ 안전보호 원단의 컷절단저항 평가는 ASTM F2992(ANSI/ISEA 기준)에 따라 특정 칼날을 사용해 샘플을 

절단하는 데 필요한 힘을 측정하였으며, 일정 길이를 절단할 때 필요한 힘을 “g” 단위로 평가하였음. 시험

결과는 등급(레벨 A1~A9)으로 표시, 절단 저항 값이 높을수록 등급도 높음.

 

[ 컷절단저항 시험 장비 ]

Ÿ 안전보호 원단의 컷절단저항 결과는 다음과 같음.

[ 컷절단저항 시험 결과 ] 

구분 Cut resistance(gf) level

시

료 

#1

#1 안전보호 

원단

13256 13256 12746 12746 12237

A911217 11217 11013 11013 10503

10605 10197 10197 10197 12746

#2 안전보호 

원단

2039 2039 1937 1835 1835

A31734 1734 1632 1530 1428

1326 1326 1224 1530 1428

* FITI시험연구원 신뢰성연구센터에서 시험한 결과임


